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Kullanıcı bilgisayarına kaydedilen veya çıktı alınan dokümanlar “KONTROLSÜZ KOPYA”dır. 

 

                                                
 

No Test Adı Yöntem Metot Kaynağı Numune Miktarı Test Süresi 
Akreditasyon 
durumu 

ÜCRET 
(TL/ADET) 

 
1 

Kömür Numune Hazırlama Fiziksel İşlemler ASTM D2013 
Min. 3 kg (Numunenin 
ma. ebadına bağlı) 

 
30 dk 

 
Akredite 

 

 
2 

Kömürde Toplam Nem Tayini Fiziksel Analiz ISO589, ASTM D3302 
Min. 3 kg (Numunenin 
max. ebadına bağlı) 

 
30 dk 

 
Akredite 

 

3 Kömürde Bünye Nemi Fiziksel Analiz ASTM D3173 200 g 60-90 dk Akredite  

4 Kömürde Kül Tayini Kimyasal Analiz ASTM D3174 200 g 3-4 saat Akredite  

5 Kömürde Uçucu Madde Tayini Fiziksel Analiz ASTM D3175 200 g 15-30 dk Akredite  

6 Kömürde Sabit Karbon Tayini Hesapsal Yöntem ASTM D3172 200 g 3-4 saat Akredite  

7 Kömürde Toplam Kükürt Tayini Enstrümantel Analiz ASTM D4239 200 g 30-60 dk Akredite  

8 Üst Isıl Değer Tayini Enstrümantel Analiz ASTM D5865 200 g 30-60 dk Akredite  

9 Alt Isıl Değer Tayini Enstrümantel Analiz ISO 1928 200 g 30-60 dk Akredite  

10 
Krom numunesinde 
%Cr2O3 Tayini 

Kimyasal Analiz ASTM E342 200 g 2 saat Akredite  

11 
Krom numunesinde 
%FeO Tayini 

Kimyasal Analiz Laboratuvar İçi Metot 200 g 2-3 saat 
Akredite 
Değil 

 

12 
Krom Numunesinde 
 Cr/Fe Kimyasal Analiz Laboratuvar İçi Metot 200 g 2-3 saat 

Akredite 
Değil  

13 
Krom numunesinde 
%SiO2 Tayini 

Kimyasal Analiz Laboratuvar İçi Metot 200 g 5-6 saat 
Akredite 
Değil 

 

14 
Krom numunesinde 
%Al2O3 Tayini 

Kimyasal Analiz Laboratuvar İçi Metot 200 g 2 iş günü 
Akredite 
Değil 
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15 
Krom numunesinde 
%MgO Tayini 

Kimyasal Analiz Laboratuvar İçi Metot 200 g 2 iş günü 
Akredite 
Değil 

 

16 Demir numunesinde 
%FeO Tayini 

Kimyasal Analiz ASTM E246 200 g 2-3 saat Akredite  

17 
Demir numunesinde 
%Mn Tayini Kimyasal Analiz Laboratuvar İçi Metot 200 g 4-5 saat 

Akredite 
Değil  

18 
Demir numunesinde 
%P Tayini 

Kimyasal Analiz Laboratuvar İçi Metot 200 g 4-5 saat 
Akredite 
Değil 

 

19 
Demir numunesinde 
%S Tayini 

Kimyasal Analiz Laboratuvar İçi Metot 200 g 4-5 saat 
Akredite 
Değil 

 

20 Demir numunesinde 
%SiO2 Tayini 

Kimyasal Analiz Laboratuvar İçi Metot 200 g 4-5 saat Akredite 
Değil 

 

21 
Kurşun-Çinko numunelerinde 
%Pb Tayini Kimyasal Analiz Laboratuvar İçi Metot 200 g 4-5 saat 

Akredite 
Değil  

22 
Kurşun-Çinko numunelerinde 
%Zn Tayini 

Kimyasal Analiz 
Modifiye Edilmiş Metot 
ISO 13291 

200 g 4-5 saat 
Akredite 
Değil 

 

23 
Kurşun-Çinko numunelerinde 
%Cu Tayini 

Kimyasal Analiz Laboratuvar İçi Metot 200 g 4-5 saat 
Akredite 
Değil 

 

24 Kurşun-Çinko numunelerinde 
%FeO Tayini 

Kimyasal Analiz Laboratuvar İçi Metot 200 g 4-5 saat Akredite 
Değil 

 

25 
Kurşun-Çinko numunelerinde 
%S Tayini Kimyasal Analiz Laboratuvar İçi Metot 200 g 4-5 saat 

Akredite 
Değil  

26 
Kurşun-Çinko numunelerinde 
%SiO2 Tayini 

Kimyasal Analiz Laboratuvar İçi Metot 200 g 6-7 saat 
Akredite 
Değil 

 

27 Bakır Numunesinde %Cu Tayini Kimyasal Analiz 
Laboratuvar İçi Metot 
ISO 10469 

200 g 4-5 saat Akredite.  

28 Bakır Numunesinde %SiO2 Tayini Kimyasal Analiz Laboratuvar İçi Metot 200 g 6-7 saat Akredite 
Değil 

 

29 Bakır Numunesinde %S Tayini Kimyasal Analiz Laboratuvar İçi Metot 200 g 4-5 saat 
Akredite 
Değil  

30 Mangan Numunesinde %Mn Tayini Kimyasal Analiz Laboratuvar İçi Metot 200 g 4-5 saat 
Akredite 
Değil 
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31 Mangan Numunesinde %SiO2 Tayini Kimyasal Analiz Laboratuvar İçi Metot 200 g 6-7 saat 
Akredite 
Değil 

 

32 Mangan Numunesinde %S Tayini Kimyasal Analiz Laboratuvar İçi Metot 200 g 4-5 saat Akredite 
Değil 

 

33 
Fiziksel Testler  
(Rutubet,Yoğunluk, Kızdırma Kaybı, vb) Fiziksel Analiz Laboratuvar İçi Metot Min. 3 kg Analize Bağlı 

Akredite 
Değil  

34 Elek Analizleri Fiziksel Analiz Laboratuvar İçi Metot Malzemeye Bağlı 2 saat 
Akredite 
Değil 

 

 
 

 Numune Hazırlama :25 mm/ 6 mm/ 2 mm kademeli kırma, 105 0C’de sabit ağırlığa kadar kurutma, 100 mesh pudra hazırlama işlemlerinden oluşmaktadır.  
Analiz ücreti 1100 TL’nin üzerinde olan numunelerden 3 kg’a kadar hazırlama ücreti alınmamaktadır.  
Analiz ücreti 1100 TL ve altında ise 3 kg’a kadar 200 TL, 3 kg ve üstünde her kg için ekstra 12 TL/Kg.  

 
 Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. 
 
 Net ve Brüt Kalori Analizi istenilmesi durumunda; 

Net Kalori hesabında tüm analiz değerlerine ihtiyacımız olacağından dolayı set halinde 3000 TL+KDV’ dir.  
Bu durumda numune hazırlama ücreti alınmamaktadır. 

 
 Yalnızca Brüt Kalori (Gross/ Üst Isıl Değer) talep edilmesi durumunda; 

Seçenek 1: Numune Hazırlama, Toplam Nem, Brüt Kalori değerine bakılır. Raporlama orjinal ve kuru baz şeklinde ayrı ayrı yapılır. 
Seçenek 2: Numune Hazırlama ve Brüt Kalori değeri için Nem analizi yapılmadan numune kurutulup işleme alınır. Bu durumda yalnız kuru baz raporlaması yapılır. 

 
 Analiz çalışmalarında aynı ay içerisinde 50 parametre sonrası analizlerde %5 ,100 parametre sonrası analizlerde ise %10 indirimimiz mevcuttur. 

 


